
RESULTADOS DE ENSAYOS DE TRACCIÓN-EXTRACCIÓN

• Consiste en registrar el comportamiento frente a esfuerzos axiales del 

conjunto hormigón fijación.

• El ensayo se ha realizado a 3 muestras, considerándose como 

resistencia mecánica a tracción-extracción la media de los 3 valores 

obtenidos en cada uno de los ensayos realizados.

                                                                                                  Resistencia a 

                 Cuadro de características                         Tracción-extracción

                           (Kg)

   Nº de            Tipo     Elemento     Ref.    Denominación Valor unitarioValor medio

  Probeta          (Kg)                 (Kg)

    96018                                             4880

 

    96019             Anclaje  Gancho        520168    Tornillo Métrica 8          4030              4943       
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