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REMACHES DIN 7338 ALUMINIO

AS ALUMBRADO ACABADO
CUERPO | JIS 5052 ALUMBRADO BRILLANTE
VASTAGO JIS MQ8A ACERO CHAPADO EN CINC

PROFESSIONAL COMPONENTS

Remache de aluminio ciego, cabeza alomada
Vastago de acero cincado.
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% 2,4 2400 | 4,72 0,95 0,35 30,0 1,42 L+2,5
—t 3,2 3,20 6,30 1,20 0,50 30,0 1,81 L+3,0
2 4,0 2,005 | 7,80 1,40 0,50 30,0 218 | L+35
4.8 4,805 9,30 1,70 0,60 30,0 2,68 L+4,0
6,4 6,405% 12,60 2,30 0,70 30,0 3,78 L+4,5
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