serie GRANULATO
serie ESP. TRANSITO
serie RUSTICO

TODAGRES

Roma Europa Arena
Nieve Mar Prado
Petres Grafito Kenia

Punto

Terranova
Barcino




Gran resistencia }aara‘el exterior,
t provides resistance when placed outside, and elegance when placed inside.

elegancia y naturalidad para el interior.

COLOCAC\ON ENDISENO EN REUEVES

S G & OO OO Y

VARIEDAD DESE)ONIF\OCAC\ON ANTHIELO RESISTENTE

ALTO TRANSITO

It is your lifestyle. It provides resistance when placed outside,
and elegance when placed inside. Its great variety of designs
and colours, make of this range the best option for nowadays
lifestyle.

serie Rustico

TERRANOVA . BARCINO

300 x 300 mm / 127 x 12"
400 x 400 mm / 16” x 16”

Tu estilo de vida. Gran resistencia para el exterior,
elegancia y naturalidad para el interior. La variedad
en disefios y la amplia gama de colores, situan a
esta serie como la mejor opcion de un estilo de vida
cada vez mas habitual y de maxima actualidad.

modelo TERRANOVA

TERRANOVA Siena 300 x 300 TERRANOVA Paja 300 x 300

6065 G 1050 6070 G 1050
Rodapié TERRANOVA SIENA Rodapié TERRANOVA Paja

80x300 PS5 80x300 PS5

Cenefa BAFFIN 150 x 300
P87

Cantonera BAFFIN 150 x 150
P86

serie Rustico

PORCELANICO
‘MULTICAPA

modelo BARCINO

BARCINO Blanco

300x300 6111 61035
400x400 7061 G 1050

Rodapié BARCINO Blanco

80x300 P4
80x400 P13

Listelo SAPORE 100 x 400 P 59

Peldafio

Zanquin
Izquierdo o Derecho

Peldaiio Angular

Peldaiio
Peldaiio
Peldafio Angular
Peldario Angular

Zanquin Izq. o Der.

300 x 300
400 x 400
300 x 300
400 x 400

BARCINO Arena BARCINO Cobre
300x300 6115 G1035 300x300 6107 G1035
400x400 6948 G 1050 400x400 7028 G 1050

Rodapié BARCINO Arena Rodapié BARCINO Cobre
80 x 300 4 80x300 P4
80x400 P13 80x400 P13

Olambrilla 75x 75 P2

P57
P70
P78
P85
Pas
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Pzas./caja Kg/caja m¥/caja m?/palet Kg/palet
400 x 400 X 9 Puido 6 20,16 0.9 61,44 131224 | G
300 x 600 x 9 Pulido 6 2,04 1,08 4784 1.035,76 sere ranu | ato
300 x 300 x 9 Pulido 11 20,68 099 5544 1.138,72 @
300 x 300 x 11,5 Pulido espesorado 10 23,60 0,90 50,40 1.343,60 NATURAL ~ PULIDO
a 600 x 600 x 10,5 Pulido 3 2568 1,08 38,88 910
E 300 x 300 x 8,5 Natural 14 22,96 1,26 68,04 1.261,84
| G 400 x 400 x 10 Natural rectificado 6 2124 0,96 61,44 1.381,36 RM ENSAYO| NORM. PRODUCTO
serie ranu I at o 300 % 300 x 12,5 Natural espesorado 10 25,00 090 4860 1372 UNET 0545 .SSQ”é’uos Eﬂ‘m" VALORES ﬁﬁ%’g Pﬂl"(“) JODAGRES
' 300 x 300 x 8,5 Antideslizante 12 2040 1,08 60,48 1.164,40 NATURAL PULIDO
sSere 300 x 300 x 17 Especial ransito 6 1644 054 302 942,64 Unpolshed Polsted

. e .
ESpeCIaI Transito 90300 Natural ectcado ) 1040 Longitudy anchura £06% £02% £0,1%
ol 90 x 300 Canto romo pulido 20 11,20
z Giasor +50% +50% +50%
SRl 90 x 400 Neturl recicado 15 1230 &
b "
90 x 400 Canto romo pulido 15 11,10 gs:;llnt:d de ‘afigess +£05% +£02% +0,1%
90 x 600 Canto romo pulido 10 12,00 = e 105452
rtogonalidac
300 X 300 X 10 Canto romo con hendiduras 14 25,66 +0,6% £0,2% +0,1%
aon X300 X 9 Canto romo con hendiduras 1 20,68 i ici
g Planitud de superfce +05% £025% +025%
E=3 300 x 600 x 9 Canto romo con hendiduras 6 23,04 —
3
B 400 x 400 x 10 Canto romo con hendiduras 6 224
400 x 400 x 9 Canto romo con hendiduras 6 20,16 b P
sorcion de agua
600 X600 X 10 Carlo romo puido 0 2,18 Water absorpion 105453 <05% <01% <01%
§ 50 150 Natural ) 468
S Fuerza de rotura (N)
a Broaking srengih @ min. 1300 2600 2100
EER 50X 50 Natural 100 3,00 )
3 Resistencia a la flexion (N/mm2) -
EEN 50X 50 Netural 20 1,60 P——— e
& esistencia a la abrasion profunda (mm
2 I i = cc
' s . _ Coet. de dilatacion térmica lineal (1/K) Método de ensayo disponible 6 s
serie Rustico o remcroen . (R AL 63110
7R 300 x300 12 2256 1,08 6048 1240
&
E 400 x 400 6 19,08 0% 6144 1.200 Resistencia al choque térmico Método de ensayo disponible Resiste Resiste
_ Thewrmal shock resistance 10545-9 Test method available Resists Resists
el 150 x 150 Baffin 20 880 045m? Expansio 6
B 2 ) Xpansion por humedad Al Método de ensayo disponible
5 I ot xgansn i) 1054510 " Soumenc s <0 <0
] _ Resistencia a la helada 054512 Exigido Resiste Resiste
E 100 x 400 Sapore 14 14,56 Frost resistance -1 Required Resists Resists
5 I
E 75x75 60 720 Resistencia a productos de limpleza y sales
= L para piscina
: I e UA i
- I
S
3 300 x 300 6 14,72 Resistencia a bajas ULA ULA
] - e W e
£3
EE] 0x300 3 88 Resistencia a altas UHA UHA
= _ concentraciones Método de ensayo disponible
Resistance to igh Test method avaiable
PR 50300 3 18,00 11,8mlin. concentatons UHA UHC
=
Rl s0x400 3n 1980 12mlin,
= Resistencia a las manchas
& _ Resistance to staining Método de ensayo disponible 5 min.3*
s 2 880 10545.14 Test method avaiable
G 0000 |
=g * Segin modelos.
i; I

s Los rodapiés y mosaicos enmallados se sirven en caja completa.
Skirtings and mosaics on a net are supplied in ful boxes.



serie Especial Transito

ESP. TRANSITO

NORMA DE ENSAYO! NORMA DE PRODUCTO | yALORES PROMEDIO TODAGRES
o Averag
UNE-EN ISO 10545 IS0 13006 EN 14411

Longitud y anchura
Lenght th

Grosor
Thicknes

Rectitud de lad

0S
Straightn
LIRS 105452
Ortogonalidad
Re

Planitud de superficie
Surtace flatness

Absorcién de agua
Water absorption 10545-3

Fuerza de rotura (N)
Breaking strength @

Resistencia ala flexion (N/mm2) 10545-4
Modulus of rupture

Resistencia a la abrasion profunda (mm2)
Resisitance o deep abrasion E 10545-6

Coef. de dilatacion térmica lineal (1/K) Al

Coefficient of linear thermal expansion 10545-8
Resistencia al choque térmico 5

Thewrmal shock resistance 10545-9
Expansion por humedad N

Moisture expansion (mm/m) 10545-10

Resistencia a la helada
Frost resistance

10545-12

Resistencia a productos de limpieza y sales
para piscina

Resistencia a bajas
concentraciones
Resistance to low
concentrations

Resistencia a altas
concentraciones
Resistance to high
concentations

Resistencia a las manchas
Resistance to staining

10545-14

+06%
+50%
+05%
+06%

+05%

<05%

min. 1300

min. 35

max. 175

Método de ensayo disponible
Test method available

Método de ensayo disponible
Test method available

Meétodo de ensayo disponible
Test method available

Exigido
Required

min. UB

Indicado por el fabricante
Indiated by the maruacture

Método de ensayo disporible
Test method available

Método de ensayo disporible
Test method available

ESPECIAL TRANSITO NATURAL
Unpolished

+02%
+50%
+02%
+02%

+0,25%

<0,1%
4000
506
130

6,3x10°®

Resiste
Resists

<0,1

Resiste
Resists

UA

ULA
ULA
UHA

UHA

id y anchura

Grosor
Thi

o 105452

Ortogonalidad

Planitud de superficie
Surface flatness

Absorcion de agua
Water absorption @ 10545-3
Fuerza de rotura (N)

Breaking strength @

Resistencia a la flexion 10545-4
Modulss of rupture

Resistencia a la abrasion superficial
Resisitance to surface abrasion

Coet. de dilatacion térmica lineal (1/K) A
Coefcient of linear thermal expansion 10545-8

Resistencia al choque térmico
Thewrmal shock resistance

10545-7

10545-9

Expansion por humedad
Moisture expansion (mm/m)

Resistencia al cuarteo
Crazing resistance 10545-11

Resistencia a la helada
Frost resistance

10545-10

10546-12

Resistencia a productos de limpieza y sales
para piscina

e o householdchemicals

imming pool sals

Resistencia a bajas
concentraciones
Resistance {o low

concentrations 1054513

Resistencia a altas
concentraciones
Resistance to high
concentrations

Resistencia a las manchas
Resstanc ostarig =

10545-14

_ NORMA DE ENSAYO| NORMA DE PRODUCT
Test standard Pro d
ENISO 10545 1SO 13006 EN 14411

+0,6%
£50%
+0,5%
10,6 %

+05%

<05%

min. 1300

min. 35

Indicado por el fabricante
Indicated by the manufacture

Meétodo de ensayo disponible
Test method available

Meétodo de ensayo disponible
Test method available

Meétodo de ensayo disponible
Test method available

Exigido
Required

Exigido
Required

min. GB

Indicado por el fabricante

serie Rustico

%

RES PROMEDIO TODAGRES
Average values

PORCELANICO MULTICAPA
(ESWALTADO) Gizzed

+02%
£50%
+02%
+02%

+0,25%

<0,1%
2000

440

Seqin el fipo de esmalte
Depending on glaze type

6,3x 109

Resiste
Resists

<01

Resiste
Resists

Resiste
Resists

GA

Segun el o de esmalte

y

Método de ensayo disponible
Test method avaizble

min. 3

'g on glaze type

Seqin el tipo do esmalte
Dependingon gaze ype
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