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Versiones disponibles: Hormigén Losa Alveolar Zona traccionada
HUS-HR 6 Cabeza hexagonal, calidad A4. A4
HUS-HR 8 Cabeza hexagonal, calidad A4. 316 ||
HUS-HR 10 Cabeza hexagonal, calidad A4. L
HUS-HR 14 Cabeza hexagonal, calidad A4.

Resistencia a Rsistencia al Distancia de borde
corrosién fuego y separacion
reducidas

Hilti HUS-HR

Sistema de anclaje de atornillado directo inoxidable.

La cabeza de corte del Hilti HUS-HR permite una colocacion extraordinaria incluso en taladros imperfectos.

Su forma de trabajo posibilita un buen comportamiento en hormigén fisurado.

La calidad de acero A4, resistente a la corrosion.

Recomendado para aplicaciones con responsabilidad estructural.

Alta productividad. Requiere menor diametro de taladro y nimero de operaciones que con los anclajes tradicionales.

Caracteristicas y Ventajas

Aplicaciones

e Homologada segiin normativa europea Opcidn 1: hormigon fisurado y no fisurado de C20/25 a C50/60.
e Informe de resistencia al fuego en tuneles ZTV — Tunel (EBA).

e Aplicacion rapida y sencilla.

e Baja expansion en el material base.

e Valido como anclaje pasante.

e Cabeza hexagonal y arandela incorporada que permiten un acabado perfecto.

e Desmontable.

e  Permite pequenas distancias a borde y de separacion entre anclajes.

o Disefio de calculo con el programa Hilti PROFIS Anchor 2.0

B.aas

Angulares, placas de anclajes en hormigon. 3 Fachada ventilada, muro cortina.
Aplicaciones en exterior con o sin responsabilidad 3 Colocacién de carriles.
estructural. . Estructuras metalicas.
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Detalles de colocacion:
Longitud de taladro h, y longitud efectiva de anclaje h¢s
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Detalles de colocacidn
Versién HUS-HR 6 8 10 14
Longitud de empotramiento nominal hnom [mm] 30 ‘ 55 50 ‘ 60 ‘ 80 | 60 ‘ 70 ‘ 90 70 ‘ 110
Diametro de broca do [mm] 6 8 10 14
Diametro de corte de la broca dout s [mm] 6,4 8,45 10,45 145
Profundidad de taladro hy 2 mml | 4 | 6 |60 |70 |9 |70 |8 100] 8 | 120
Diametro del taladro en placa drs [mm] 9 12 14 18
Longitud efectiva de anclaje het mml | 23 | 45 | 38 | 47 |64 | 46 |54] 7 52 | 8
Max. espesor a fijar trix [mm] Is = hnom
Hormigén Tinst [Nm] 20 -2 3B | -a | -a | 45 | 4 45 65 65
I{;drillo macizo Mz Tinst [Nm] b 10 b 16 | 16 o0l 20 b b
Max. par de apriete - -
I{;drlllo macizo KS Tinst [Nm] b 10 b 16 | 15 20l 20 b b
Hormigén aireado Tinst [Nm] -b) 4 -b) 8 8 - 10 10 -b) -b)
a) Hiltirecomienda colocacién con maquina sélo para hormigon
b)  Hilti no recomienda este proceso de colocacién para esta aplicacion.
Espesor de material base, separacion entre anclajes y distancia a borde
Métrica HUS-HR 6 HUS-HR 8 HUS-HR 10 HUS-HR 14
Longitud de
empotramiento nominal hrom [mm] 30 55 50 60 80 60 70 80 70 110
Minimo espesor de
material base Hormigédn no  hpin [mm] 100 100 100 100 120 120 120 140 140 160
fisurado
Separaciéon minima Smin [mm] 40 40 45 45 50 50 50 50 50 60
Minima distancia a borde  Cpmin [mm] 40 40 45 45 50 50 50 50 50 60
Separacion critica para s
fallo por cono de hormigén  >°"N= [mm] 69 135 114 141 192 166 194 256 187 310
y splitting (fisuracion) ersp
Separacion critica para
fallo por cono de hormigon ~°"N= [mm] 35 68 57 71 96 83 97 128 94 155
y splitting (fisuracion) erse
Para una separacion (distancia a borde) menor que la separacién critica (distancia critica a
borde ) la carga de disefio tienen que ser reducida (ver la resistencia de disefio del sistema).
La separacion critica y la distancia a borde critica por fallo por splitting sélo aplican para
hormigén no fisurado. Para hormigén fisurado sélo son decisivas las distancias criticas para
los fallos por borde de hormigén.
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Datos de carga

Toda la informacion de esta seccidon es valida para

- Instalacidn correcta (ver instrucciones de colocacion)
- Sininfluencia entre anclajes ni de borde

- Tipo de hormigdn recogido en tablas

- Fallo por acero

- Espesor minimo de material base

- Hormigdn C20/25, fox cube = 25 N/mm?

Para mas detalles ver el método de disefio simplificado.

Resistencia ultima media

Hormigén no-fisurado Hormigén fisurado
Métrica HUSHR| 6 8 10 14 6 8 10 14
Profundidad minima (Datos
técnicos Hilti)
Nnom [mm] 30 50 60 - 30 50 60 -
Traccion Nrym [kN] -2 12,0 16,0 - -2 6,7 10,0 -
Cortante Vrum [kN] -2 31,5 41,9 - -2 22,5 30,0 -
Profundidad reducida
Nnom [mm] - 60 70 70 - 60 70 70
Traccién Nrym [kN] - 16,0 21,3 252 - 8,0 12,0 16,0
Cortante Vrym [kN] - 34,7 44,0 50,4 - 30,9 38,1 36,0
Profundidad estandar
Nnom [mm] 55 80 90 110 55 80 90 110
Traccién Nrym [kN] 12,0 21,3 33,3 53,6 6,7 16,0 21,3 33,3
Cortante Vrym [kN] 22,7 34,7 44,0 102,7 21,7 34,7 44,0 76,6

a) Consulte los datos técnicos de Hilti para fijacién multiple para cargas en cualquier direccion.

Resistencia caracteristica

Hormigén no-fisurado Hormigén fisurado
Métrica HUSHR| 6 8 10 14 6 8 10 14
Profundidad minima (Datos
técnicos Hilti)
Rnom [mm] 30 50 60 - 30 50 60 -
Traccion Nk [kN] -2 9,0 12,0 - -2 5,0 75 -
Cortante Vi [kN] -2 23,6 31,4 - -2 16,9 22,5 -
Profundidad reducida
(ETA-08/0307)
Rnom [mm] - 60 70 70 - 60 70 70
Traccién Nk [kN] - 12,0 16,0 18,9 - 6,0 9,0 12,0
Cortante Vi« [kN] - 26,0 33,0 37,8 - 23,2 28,6 27,0
Profundidad estandar
(ETA-08/0307)
Nnom [mm] 55 80 90 110 55 80 90 110
Traccién N« [kN] 9,0 16,0 25,0 40,2 5,0 12,0 16,0 25,0
Cortante Vi« [kN] 17,0 26,0 33,0 77,0 16,3 26,0 33,0 57,4

a) Consulte los datos técnicos de Hilti para fijacién multiple para cargas en cualquier direccion.
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Resistencia de diseino

Hormigén no-fisurado Hormigén fisurado
Métrica HUSHR| 6 8 10 14 6 8 10 14
Profundidad minima (Datos
técnicos Hilti)
Rnom [mm] 30 50 60 - 30 50 60 -
Traccion Ngq [kN] -2 5,0 6,7 - -2 2,8 42 -
Cortante Vg [kN] -2 15,7 21,0 - -2 11,2 15,0 -
Profundidad reducida
(ETA-08/0307)
Rnom [mm] - 60 70 70 - 60 70 70
Traccién Ngq [kN] - 6,7 8,9 10,5 - 33 5,0 6,7
Cortante Vg [kN] - 17,3 22,0 252 - 15,5 19,0 18,0
Profundidad estandar
(ETA-08/0307)
Nnom [mm] 55 80 90 110 55 80 90 110
Traccién Ngq [kN] 43 8,9 13,9 22,3 24 6,7 8.9 13,9
Cortante Vg [kN] 11,3 17,3 22,0 51,3 10,9 17,3 22,0 38,3

a) Consulte los datos técnicos de Hilti para fijacién multiple para cargas en cualquier direccion.

Cargas recomendadas

Hormigén no-fisurado Hormigén fisurado
Métrica HUSHR| 6 8 10 14 6 8 10 14
Profundidad minima (Datos
técnicos Hilti)
Rnom [mm] 30 50 60 - 30 50 60 -
Traccion Niee [kN] P 36 48 - P 2,0 3,0 -
Cortante Ve [kN] P 11,2 15,0 - P 8,0 10,7 -
Profundidad reducida
(ETA-08/0307)
Rnom [mm] - 60 70 70 - 60 70 70
Traccién Nreo? [kN] - 48 6,3 7,5 - 24 36 48
Cortante Vyee [kN] - 12,4 15,7 18,0 - 11,0 13,6 12,9
Profundidad estandar
(ETA-08/0307)
Nnom [mm] 55 80 90 110 55 80 90 110
Traccién Neeo? [kN] 3.1 6,3 9,9 16,0 1,7 48 6,3 9,9
Cortante Vyee [kN] 8,1 12,4 15,7 36,7 7.8 12,4 15,7 27,3

a) Para las cargas recomendadas, se considera un coeficiente de seguridad parcial para las acciones de y = 1,4. Los coeficientes de
seguridad parciales para las acciones dependen del tipo de carga y deben tomarse de las normativas nacionales. De acuerdo con
ETAG 001, anexo C, el coeficiente de seguridad parcial es ys = 1,35 para las acciones permanentes y yq = 1,5 para acciones variables.

b) Consulte los datos técnicos de Hilti para fijacion multiple para cargas en cualquier direccion.
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Datos Técnicos Hilti para fijacién multiple en cualquier direcciéon de carga, en hormigon
fisurado y sin fisurar: fcupe = 25 N/mm?

Métrica Mg Valor caracteristico Valor de disefio Valor recomendado
[mm] Carga Frg [KN] Carga Frq [kN] Carga F,.. [kN]
HUS-HR 6 30 2,0 07

Condiciones para fijacion multiple

La definicion de fijacion multiple conforme a los Estados Miembros esta recogida en la guia ETAG 001 parte 6, Anejo 1. En ausencia de una
definicion en el Estado Miembro se pueden tomar los siguientes valores por defecto.

Nidmero Minimo de puntos de

Nudmero minimo de anclajes por

Maxima carga de disefo Nsq4 por
punto de fijacion

fijacion punto de fijacion
3 1 2kN
4 1 3kN

a) El valor para la maxima carga por punto de fijacion Nsq asume que todos los anclajes son considerados en el estudio de la fijacion

multiple. El valor Nsq puede incrementarse si el fallo del anclaje méas desfavorable es considerado en el disefio (en estado de servicio
y en estado limite dltimo) del sistema estructural del elemento suspendido.

Método de calculo simplificado

Version simplificada del método de disefio de de la ETAG 001, Anexo C. Resistencia de Disefio de acuerdo con la

ETA-06/0159, edicién 2006-06-26.

» Influencia de la resistencia del hormigén
» Influencia de la distancia a borde

*= [nfluencia de la separacion entre anclajes
= Valido para un grupo de dos anclajes.

El método puede ser también aplicado para grupos de méas de dos anclajes o mas de un borde .

Los

factores de influencia deben ser considerados para cada distancia a borde o separacién entre anclajes.
Las cargas de disefio calculados estan del lado de la seguridad: seran mas bajas que los valores
presentes en la ETAG 001, Anexo C. Para evitar esto, se recomienda la utilizacion del software de disefio

de anclajes PROFIS Anchor.

El método de disefio se basa en la siguiente simplificacion:
= No hay cargas diferentes en valor actuando sobre los anclajes (no hay excentricidad)

Los valores son validos para un solo anclaje. Las fijaciones multiples no estan cubiertas por este método de

diseno.

Para disposiciones mas complejas utilizar el Software de disefio PROFIS anchor.




Ficha técnica

Hilti HUS-HR | Anclaje tornillo

Traccion

La resistencia a traccion es el menor valor de

- Resistencia del acero: NRra,s

- Resistencia a la extraccion: NRap = N°Rd,p -fs

- Resistencia por cono de hormigén: Nggc= N"Rd,c -fe-fin-Fon-Fan - Fren
. Resistencia a splitting (s6lo homigén no fisurado)

— n0
NRd,sp =N Rd,c © fB ° f1,sp ° f2,sp ° f3,sp ° fre,N

Resistencia de diseio a traccion

Resistencia de disefo del acero Nrqgs

Métrica HUS-HR 6 HUS-HR 8 HUS-HR 10 HUS-HR 14
Nras \ [kN] 17,0 24,3 37,6 73,0
Resistencia de disefio a extraccion Nrgp = N%kap - fa

Hormigén no-fisurado Hormigén fisurado
Métrica 6 8 10 14 6 8 10 14
Profundidad minima (Datos
técnicos Hilti)
Nnom [mm] 30 50 60 - 30 50 60 -
Traccién Ngq [kN] - 5,0 6,7 - - 2,8 42 -
Profundidad reducida
Nnom [mm] - 60 70 70 - 60 70 70
Traccién Ngq [kN] - 6,7 8.9 10,5 - 33 5,0 6,7
Profundidad estandar
Nnom [mm] 55 80 90 110 55 80 90 110
Traccién Ngq [kN] 43 8,9 13,9 22,3 24 6,7 8.9 13,9

Resistencia de disefio del cono de hormigén Nrgc = N°rac - fa - fin - fon - fan - fren
Resistencia de disefio a spliting (fisuracion) * Nrgsp = N°ra,c - fa - f1sp - fasp - Fasp - Fren

Hormigén no-fisurado Hormigén fisurado
Métrica 6 8 10 14 6 8 10 14
Profundidad minima (Datos
técnicos Hilti)
Nnom [mm] 30 50 60 - 30 50 60 -
N°Rac [kN] - 6,6 8,7 - - 47 6,2 -
Profundidad reducida
Nnom [mm] - 60 70 70 - 60 70 70
N°Ra.c [kN] - 9,0 11,1 10,5 - 6,4 7.9 7,5
Profundidad estandar
Nnom [mm] 55 80 90 110 55 80 90 110
N°Ra.c [kN] 7.2 14,3 16,8 22,3 52 10,2 12,0 16,0

a) La resistencia a splitting sélo debe considerarse en hormigén no fisurado.
DITE: Datos segiin homologacién europea ETA-08/0307 publicada el 2008-12-12; Hilti: Datos adicionales internos de Hilti AG.
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Factores de influencia

Influencia de la resistencia del hormigén

g;s\‘fz‘f)‘z;es'sw“c'a del hormigén ' ¢ 50/95 | ¢ 25/30 | C30/37 C 35145 C40/50 C45/55 C 50/60

fg = (Foxoune/25N/Mmm2)°° 2 1 1,1 1,22 1,34 1,41 1,48 1,55
a)  foeune = Resistencia a compresion del hormigén, medida en probeta clbica.

Influencia de la distancia a borde?

clcern

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
clCersp
fin = 0,7 +0,3-clegns 1

0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1
fy sp = 0,7 + 013'C/Ccr,sp <1
fan = 0,5:(1 * clcgrn) < 1

0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1
fosp = 0,5:(1 + ClCersp) =1

a) La distancia a borde no debe ser menor que la distancia a borde minima cmin recogida en la tabla con las condiciones de colocacion.
Estos factores de influencia deben ser considerados para todos los valores de distancia a borde.

Influencia de la separacion entre anclajes @

/
s scr,N 0’1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 °,7 038 039 1
S/Scr,sp
f3,N = 0,5(1 + S/scr,N) <1
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1
fasp = 0,5:(1 + s/screp) =1

a) La separacién entre anclajes no debe ser menor que la separacién minima smn recogida en la tabla con los datos de colocacion. Estos
factores de influencia deben ser considerados para cada separacion entre anclajes.

Influencia del espesor del material base
h/hes 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 |=3,68
frhep = [/(2-he)]*? 1 107 | 143 | 119 | 125 | 131 | 137 | 142 | 148 | 15

Influencia del armado

Métrica HUS-HR 6 HUS-HR 8 HUS-HR 10 HUS-HR 14
hnom [mm] 30 55 50 60 80 60 70 80 70 110
her [mm]| 23 45 38 47 64 46 54 71 52 86

fen = 0,5+ he/200mm < 1 062 | 073 | 069 | 074 | 08 | 073 | 077 | 08 | 076 | 093

a) Este factor se aplica sélo para armado denso. Si, en el area del anclaje, existe armado con una separacién = 150 mm (cualquier
diametro) o con un diametro < 10 mm y una separacién = 100 mm, entonces se puede aplicar un factor fen = 1.
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Cortante

La resistencia a Cortante es la menor de

- Resistencia del acero:

VRd,s

- Resistencia desconchamiento: Vggcp = V°Rd,cp -fe-fin-fon - Fan - Fren

- Resistencia borde homigén:

Resistencia de diseino a cortante

Resistencia de disefo del acero Vggs

VRae = VoRd,c -fg-fg-fn-fs

Métrica HUS-HR 6 HUS-HR 8 HUS-HR 10 HUS-HR 14
Profundidad minima VRds [kN] 11,3 17,3 22,0 -
Profundidad reducida ~ Vggs [kN] - 17,3 22,0 36,7
Profundidad estandar ~ Vggs [kN] 11,3 17,3 22,0 51,3

Resistencia de disefio por desconchamiento Vgracp = Vora cp

-fe-fin-fon - fan - Fren

Hormigén no-fisurado

Hormigén fisurado

Métrica HUS-HR 6 8 10 14 6 8 10 14
Profundidad minima
[ [mm] 30 60 60 - 30 60 60 -
Voracp [kN] - 15,7 21,0 - - 11,2 15,0 -
Profundidad reducida
[Mein [mm] - 60 70 70 - 60 70 70
Voracp [kN] - 21,7 26,7 25,2 - 15,5 19,0 18,0
Profundidad estandar
[Mein [mm] 55 80 90 110 55 80 90 110
Voracp [kN] 15,2 34,4 40,2 53,6 10,9 24,6 28,7 38,3
Resistencia de disefio por borde de hormigén Vrgc = Ve - fa - fa - fa

Hormigén no-fisurado Hormigén fisurado
Métrica HUSHR| 6 8 10 14 6 8 10 14
Profundidad minima (Datos
técnicos Hilti)
[ [mm] 30 60 60 - 30 60 60 -
VoRao [kN] - 23 46 - - 1,7 33 -
Profundidad reducida
[Mein [mm] - 60 70 70 - 60 70 70
VoRao [kN] - 1,9 2,8 38 - 1,4 2,0 2,7
Profundidad estandar
[Migiin [mm] 55 80 90 110 55 80 90 110
Vorae [kN] 23 27 59 9,0 1,7 1,9 42 6.4
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Factores de influencia

Influencia de la resistencia del hormigén

Clase de resistencia del hormigon
(ENV 206)

fo = (fokoune/25N/mm?z)>° 2 1 1,1 1,22 1,34 1,41 1,48 1,55
a) foeuwe = Resistencia a compresion del hormigén, medida en probeta clbica.

C 20/25 C 25/30 | C30/37 C 35/45 | C 40/50 C 45/55 | C 50/60

Influencia de la distancia a borde?

clcern 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
fin = 0,7+ 0,3-C/corn < 1 073 | 076 | 079 | 082 | 085 | 088 | 091 | 094 | 097 1
fon = 0,51 + Cloern) < 1 \ 0,55 \ 0,60 \ 0,65 \ 0,70 \ 0,75 \ 0,80 \ 0,85 \ 0,90 \ 095 \ 1

a) La distancia a borde no debe ser menor que la distancia a borde minima cmin recogida en la tabla con las condiciones de colocacion.
Estos factores de influencia deben ser considerados para todos los valores de distancia a borde.

Influencia de la separacion entre anclajes

S/Sscrn 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

fan = 0,51 + s/sern) < 1 055 | 060 | 065 | 070 | 075 | 080 | 085 | 090 | 095 1

a) La separacién entre anclajes no debe ser menor que la separacién minima smn recogida en la tabla con los datos de colocacion. Estos
factores de influencia deben ser considerados para cada separacién entre anclajes.

Influencia del armado

Métrica HUS-HR 6 HUS-HR 8 HUS-HR 10 HUS-HR 14
M [mm] 30 55 50 60 80 60 70 80 70 110
het [mm]| 23 45 38 47 64 46 54 71 52 86

fen = 0,5+ hed200mm < 1 062 | 073 | 069 | 074 | 08 | 073 | 077 | 086 | 076 | 093

a) Este factor se aplica sélo para armado denso. Si, en el area del anclaje, existe armado con una separacién = 150 mm (cualquier
diametro) o con un diametro < 10 mm y una separacién = 100 mm, entonces se puede aplicar un factor fen = 1.
Influencia del angulo de la carga aplicada con la direcciéon perpendicular al borde libre
Angulo B 0°-55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° | 90° - 180°
\%

fa : B) 1,00 1,07 1,14 1,23 1,35 1,50 1,71 2,00

Influencia del espesor del material base
h/c 015 03 045 06 075 | 09 105 1,2 | 1,35 21,5
fon=  {h(15-c)"=z1 215 | 1,71 | 149 | 136 | 126 | 119 | 1,13 | 108 | 1,04 1
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Influencia de la separacion entre anclajes y la distancia a borde ? para resistencia del
hormigén por borde: f4

clhee A_nclaje Grupo de dos anclajes s/h¢
aislado| 0,75 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,75 4,50 5,25/ 6,00 | 6,75 7,50 | 8,25 | 9,00 9,75 10,50 11,25
0,50 0,35 0,27| 0,35| 0,35| 0,35 0,35 0,35| 0,35| 0,35| 0,35| 0,35| 0,35| 0,35| 0,35| 0,35| 0,35
0,75 0,65 0,43| 0,54 0,65 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 0,65 0,65
1,00 1,00 0,63 0,75| 0,88 1,00, 1,00, 1,00| 1,00| 1,00| 1,00, 1,00] 1,00] 1,00| 1,00/ 1,00, 1,00
1,25 1,40 0,84 098 112| 1,26 1,40, 1,40 1,40 140 140 1,40 1,40| 140 1,40 1,40, 1,40
1,50 1,84 1,07 1,22 1,38| 153 1,68 1,84 184 184 184 184 184 184 184 1,84 1,84
1,75 2,32 1,32| 1,49 165 182 198 215| 232| 2,32| 2,32| 2,32| 232| 2,32| 2,32| 2,32| 2,32
2,00 2,83 1,89 1,77 194| 212| 2,30| 2,47| 2,65 2,83 2,83| 2,83| 2,83 2,83| 2,83| 2,83 2,83
2,25 3,38 1,88| 2,06, 2,25 2,44 263 2,81 3,000 3,19, 3,38 3,38| 3,38 3,38, 3,38| 3,38| 3,38
2,50 3,95 217| 2,37| 2,57| 2,77| 2,96| 3,16| 3,36| 3,56| 3,76| 3,95| 3,95| 3,95| 3,95| 3,95| 3,95
2,75 4,56 249| 269 290 3,11 3,32| 3,52| 3,73| 394| 415 435 456| 456| 456 4,56, 4,56
3,00 5,20 2,81| 3,03| 325| 3,46| 3,68, 3,90| 411| 433| 455 476| 498| 520| 520| 520, 520
3,25 5,86 3,15| 3,38| 3,61| 3,83 4,06, 428 451 473| 49 518 541| 563| 586 586, 586
3,50 6,55 3,51| 3,74| 398| 421| 4,44 468| 491| 514| 538| 561 | 585| 6,08| 631| 6,55| 6,55
3,75 7,26 3,87 412 436| 460, 484 508 533 557| 581 6,05 6,29 6,54| 6,78 7,02, 7,26
4,00 8,00 425| 450| 475| 500 5,25 550| 5,75| 6,00| 6,25| 6,50| 6,75| 7,00| 7,25| 7,50| 7,75
4,25 8,76 464 490 515| 541 567 593| 6,18| 6,44| 6,70 6,96 | 7,22| 7,47| 7,73| 7,99| 825
4,50 9,55 504| 530| 557| 583| 610| 6,36| 6,63| 6,89| 7,16| 742| 769| 7,95| 8,22| 849| 8,75
4,75 10,35 545| 572| 599| 6,27| 6,54 681 7,08 7,36| 7,63| 7,90, 817| 8,45 8,72| 8,99 9,26
5,00 11,18 587| 6,15| 6,43| 6,71| 699| 727| 7,55| 7,83| 8,11| 839| 866| 8,94 9,22| 950| 9,78
5,25 12,03 6,30| 6,59| 687 7,16| 7,45| 7,73| 8,02| 831 8,59| 888| 9,17| 9,45| 9,74| 10,02 10,31
5,50 12,90 6,74| 7,04| 733| 7,62| 792| 8,21| 8,50| 8,79| 9,09| 9,38| 9,67| 9,97| 1026| 10,55, 10,85
a) La separacion entre anclajes y la distancia a borde no debe ser menor que la separacién minima s, y la distancia a borde minima

Cmin

Cargas combinadas (Traccién y Cortante )

Para cargas combinadas (Traccion y Cortante ) ver seccién “Disefio de Anclajes”.

Valores precalculados

Resistencia de disefio de acuerdo con ETAG 001, Anexo C recogido en la ETA-08/0307 edicién 2008-12-12.
Todos los valores corresponden a Hormigon C 20/25 — fecuo =25 N/mm?. Los datos técnicos indicados por Hilti
para profundidad minima de empotramiento no forman parte de esta homologacion .
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Datos de carga para anclaje aislado en mamposteria

Toda la informacion de esta seccion es valida para:

- Taladros realizados con martillo rotopercutor TE en modo de rotopercusién.

- Instalacidn correcta (ver instrucciones de colocacion)

- El porcentaje de huecos en el ladrillo no debe superar el 15% de la superficie de la misma.
- El grosor del ladrillo debe ser de al menos 70mm.

- Distancia a borde, separacion entre anclajes y otras influencias, ver mas abajo.

Cargas recomendadas?

Hilti
Material base Métrica HUS-HR 6 | HUS-HR 8 | HUS-HR 10
Alemania, Austria, Suiza M [mm] 55 60 70
Ladrillo macizo de arcilla
Mz12/2,0 DIN 105/ Traccion Nie [kN] 0,9 1,0 11
] EN 771-1
fo > 12 N/mm?
Cortante Ve ” [kN] 1,4 2,0 2,3
Ladrillo de arenisca [kN]
KS 12/2,0 DIN 106/ Traccion Ny @ 06 06 1,0
EN 771-2
fo 212 N/mm?
Cortante Ve @ [kN] 09 11 1,7
Bloque de hormigén aireado [kN]
PPW 6-0,4 DIN 4165/ Traccion Ny @ 0,2 0,2 0,4
EN 771-4
fo® > 6 N/mm? ]
- Cortante Vyec @ 0,4 0,4 0,9

a) fy = resistencia del ladrillo

b)  Valores sélo validos para Mz (DIN 105) con una resistencia del ladrillo superior a > 24 N/mm2, densidad 2,0 kg/dm?, dimensiones
minimas del ladrillo NF (24,0cm x 11,5cm x 11,5¢cm)

c)  Valores sélo vélidos para KS (DIN 106) con una resistencia del ladrillo superior a > 29,4 N/mm?, densidad 2,0 kg/dm?, dimensiones
minimas del ladrillo NF (24,0cm x 11,5¢cm x 11,5cm)

d)  Valores sélo vélidos para KS (DIN 4165) con una resistencia del ladrillo superior a > 7,6 N/mm?, densidad 0,04 kg/dm?

Localizacion permitida en paredes de ladrillo y bloque

Influencia de la distancia a borde y de la separacion entre anclajes. I/I —
e Los datos técnicos para anclajes HUS-HR se refieren a cargas para pm __C_rn_irlf_z_qr_“_"_‘__
MZ 12 y KS 12. Dada la gran variedad de piedras naturales y Chin | 100% de la carga ’:
ladrillos, se recomienda realizar ensayos en obra para caracterizar i s !
correctamente a las fijaciones. 40mm ; Ll '

e Los anclajes HUS-H han sido instalados y ensayados en las| = [| = F---sc-sssoccooooooSooo
condiciones expuestas en la figura. Los anclajes no han sido
ensayados en la junta de mortero ni en ladrillos huecos. En estas
condiciones es de esperar una reduccion de la capacidad portante. | I

e En paredes en donde no es posible conocer ni garantizar la correcta

posicion del anclaje en el ladrillo, es obligatorio realizar ensayos. Limites

. Distancia a borde libre en paredes de ladrillo macizo (Mz y . La carga aplicada en cada ladrillo no ha de exceder 1,0
KS) = 200 mm. kN sin compresion y 1,4 kN con compresion.

e Distancia a borde libre en mamposteria maciza e Todos los valores son validos para aplicaciones multiples
(u hormigén aireado)z 170 mm en aplicaciones de uso no estructural.

. La distancia minima a junta horizontal y vertical de mortero (Cmin) S€ . Yeso, grava, revestimiento o productos de nivelaciéon no
especifica en la figura de la derecha. se consideran materiales estructurales por lo que se

e  Separacién minima entre anclajes (smn) €n un ladrillo / bloque es 2 recomienda no considerar estos materiales a efectos de

2*Crmin calcular la profundidad necesaria de empotramiento.
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Dimensiones del anclaje
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Dimensiones
Versién de anclaje s ds dy
[mm] [mm] [mm]
HUS-HR 6 35...70 7,5 5.4
HUS-HR 8 55 ... 105 10,1 71
HUS-HR 10 65 ... 130 12,3 8,4
HUS-HR 14 80 ... 135 16,5 12,6
Colocacioén
Equipo recomendado para la colocacién
Métrica HUS-HR 6 HUS-HR 8 HUS-HR 10 HUS-HR 14
Martillo TE Hilti TE 6 Hilti TE 6 Hilti TE 16 Hilti -TE 16
Broca TE-C3X 6/17 TE-C3X 8/17 TE-C3X 10/22 TE-C3X 14/22
Vaso de montaje S-NSD 13 % (L) S-NSD 13 % (L) S-NSD 15 % (L) S-NSD 21 %
. . Hilti SIW 144 or 121 N
Atornilladora de impacto Hilti TKI 2500 Hilti SI 100

Instrucciones de colocacion
L] h 1,
i) i

Para infomacion detallada sobre la instalacion ver las instrucciones incluidas en la caja del producto.

Materiales
Propiedades mecanicas
Métrica HUS-HR 6 HUS-HR 8 HUS-HR 10 HUS-HR 14
Tension nominal ultima fy« [N/mm?] 1040 870 950 820
Seccion resistente As [mm2] 23 39 55 125
Médulo resistente W [mm?3] 15,5 34,4 58,2 196,4
Momento resistente Mrqs [Nm] 19,3 35,9 66,3 193,2
Componente Material
Torqillo hexagonal €n acero Acero Inoxidable (calidad A4)
inoxidable para hormigon.




